KALIP VE DEMIR IMALATI KONTROL TUTANAGI

Tigili idare ( Belediye / Valilik ) :  YAKUPLU BELEDIYESI

Yap1 Ruhsat Tarihi ve Numarasi ¢ 19.09.2007 ve 2007/90+-

Yapinin Adresi :  GUZELYURT MAH.

Pafta / Ada / Parsel Numaralan : 0/419/26

Yam ingaat Alam ( m?) ve Cinsi : 2.109 - m?ve Betonarme/Cergeve

Kontrol Edilen Yap: Kism ( Blok, Kat ) : D2 BLOK BODRUM KAT TABLIYE KOLON

Yapi Sahibi : (D2 BLOK)SELIN TEKS.SAN.VE TiC.LTD.STi
. Yapi Denetim Kurulusunun Unvam :  VATAN YAPI DENETIM LTD.STi.

Yapi Miiteahhidinin Adi : SENKA INS.TAAH.VE TIC.LTD.STI.

D2 BLOK BODRUM

Yukarida belirtilen yapmin KAT TABLIYE KOLON béliimiinde yapilan denetimde;

1. Kalip imalatimin, kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip is¢iliginin iyi ve takviyelerinin
yeterli oldugu, 6l¢ii, kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin projesine
uygun olarak yapildig1

2. Betonarme demirlerinin, projesinde gosterilen adet, ¢ap ve boyda oldugu, projesine uygun
olarak désendigi tespit edilmistir.

Bu durumda beton dékiilmesine izin verilmistir.
. Is bu tutanak  23.11.2007 tarihinde, bir niishasi Yap1 Denetim Kurulusunca ilgili idareye

verilmek iizere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Denet¢i Miihe

-~ v + - S -
O VETICATD.STI,
Giizelyurt Mah. M.Akif Ersoy Cad Ne: 8
Yakuplu / Bliytkeekmece / ISTANBUL
Beylikdiizil V.D.: 563 000 0698

Yardimci Kontrol Miihendisi
BESIM UFUK BALCI



BETON DOKUM TUTANAGI

Tigili idare (Belediye / Valilik ) :  YAKUPLU BELEDIYESI

Yap: Ruhsat Tarihi ve Numarasi : 19.09.2007 ve 2007/90+-

Yapinn Adresi :  GUZELYURT MAH.

Pafta / Ada / Parsel Numaralan ¢ 0/419/26

Yapi ingaat Alam (m?) ve Cinsi ¢ 2.109 m?ve B.AK.

Kontrol Edilen Yap: Kisim ( Blok, Kat) : D2 BLOK BODRUM KAT TABLIYE KOLON

Yapi Sahibi : (D2 BLOK)SELIN TEKS.SAN.VE TiC.LTD.STi
. Yapi Denetim Kurulugunun Unvam :  VATAN YAPI DENETIM LTD.STIi.

Yap: Miiteahhidinin Ad: : SENKA INS.TAAH.VE TIC.LTD.STI.

D2 BLOK BODRUM
Yukarida belirtilen yapmin KAT TABLIYE KOLON boliimiinde ve  23.11.2007 tarihinde

gergeklestirilen beton dokiimii, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmigtir.Ayrica beton
ve beton elemanlarinin numune alma ve deney metotlarina iligkin standartlarina uygun olarak da
6 adet beton numunesi alinmigtir.Laboratuar deney sonuglarina iliskin raporlar daha sonra ilgili
idareye iletilecektir.

Is bu tutanak  23.11.2007 tarihinde, bir niishas1 Yap1 Denetim Kurulusunca Ilgili Idareye
verilmek lizere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Denet¢i Miihendj

Beyhkduzu V. D % 3 ﬂolo QNBPUL

Yardimci KontrolMiihendisi Laboratuar Teknisyeni
BESIM UFUK CI ( N GENC



KALIP VE DEMIR iMALATI KONTROL TUTANAGI

figili idare ( Belediye / Valilik ) :  YAKUPLU BELEDIYESI

Yap1 Ruhsat Tarihi ve Numarasi ¢ 19.09.2007 ve 2007/90+-

Yapinin Adresi : GUZELYURT MAH.

Pafta / Ada / Parsel Numaralan : 0/419/26

Yapi ingaat Alami ( m?) ve Cinsi 2,109 m? ve Betonarme/Cergeve

Kontrol Edilen Yap: Kismi ( Blok, Kat ) : D2 BLOK TEMEL

Yap: Sahibi : (D2 BLOK)SELIN TEKS.SAN.VE TiC.LTD.STi
. Yapi Denetim Kurulusunun Unvam : VATAN YAPI DENETIM LTD.STi.

Yap: Miiteahhidinin Adx : SENKA INS.TAAH.VE TiC.LTD.STi.

D2 BLOK TEMEL
Yukanida belirtilen yapinin boéliimiinde yapilan denetimde;

1. Kalip imalatinin, kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip is¢iliginin iyi ve takviyelerinin
yeterli oldugu, 6l¢ii, kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin projesine
uygun olarak yapildig

2. Betonarme demirlerinin, projesinde gésterilen adet, ¢cap ve boyda oldugu, projesine uygun
olarak dosendigi tespit edilmigtir.

Bu durumda beton ddkiilmesine izin verilmigtir.
. Is bu tutanak  26.10.2008 tarihinde, bir niishas1 Yap1 Denetim Kurulusunca lgili Idareye

verilmek iizere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Denetci Miihendis

Yardimei1 Kontrol Miihendisi

BE;:/UZU}/BQLCI



BETON DOKUM TUTANAGI
Ilgili idare ( Belediye / Valilik ) YAKUPLU BELEDIYESI
Yapi Ruhsat Tarihi ve Numarasi 19.09.2007 ve 2007/90+-
Yapinin Adresi GUZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaralan 0/419/26
Yap: ingaat Alam ( m? ) ve Cinsi 2.109 m?ve B.AK.

Kontrol Edilen Yap1 Kismu ( Blok, Kat)
Yap: Sahibi

' Yap1 Denetim Kurulusunun Unvam
Yap: Miiteahhidinin Ad1

D2 BLOK TEMEL
(D2 BLOK)SELIN TEKS.SAN.VE TiC.LTD.STi
VATAN YAPI DENETIM LTD.STi.
SENKA INS.TAAH.VE TiC.LTD.STI.

D2 BLOK TEMEL

Yukarida belirtilen yapinin

boliimiinde ve  26.10.2008 tarihinde

gergeklestirilen beton dokiimii, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmigtir. Ayrica beton
ve beton elemanlarinin numune alma ve deney metotlarina iligkin standartlarina uygun olarak da
6 adet beton numunesi alinmistir.Laboratuar deney sonuglarma iligkin raporlar daha sonra ilgili

idareye iletilecektir.

Is bu tutanak  26.10.2008 tarihinde, bir niishas1 Yap1 Denetim Kurulusunca flgili Idareye

verilmek iizere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Yardimci Kontrol Miihendisi
BESIM UFUK BALCI

Beyhkduzu \/ D RW) U898

Laboratuar Teknisyeni
HU I GEN



<.
=

°
nalig

YAPI TEST LABORATUVAR!

ANALIZ YAPI TEST LABORATUVARI

BELGE NO:135

[RAPOR TARIHI [21.12.07 |RAPORNO [826 |LABORATUVARNO | 135 N

FIRMA VE SANTIYE BILGILERI

DENEY] ISTEYEN FIRMA | VATAN YAPI DENETIM
MUTEAHHIT FIRMA SELIN EVLER
SANTIYE ADRESI MEHMET AKIF ERSOY CD GUZEL YURT NO'8 YAKUPLU
PAFTA ADA PARSEL NO/ _ |/F21d24d2c/419/26
{LGILI IDARE Y AKUPLU BELEDIYESI
NUMUNE BILGILERI
NUMUNEYI ALAN AHMET OZAY
URETICI FIRMA OKTAN BEHCETLER ALINIS TARHHI [23.11.07
BETON SINIFI VE 25 ALINIS SAATI ~
@® |vikrariown) 35
ALINDIGI YER DZ [BODRUM KAT TABLIYE |KATKI -
YoroAs DURUMU
NUMUNE SEKLI VE BOYUTUH| 6y NG BRI ISTENEN 7 ve 28 ganluk dencyler
KOP 7 _ DENEYLER
NUMUNE SAYISI %‘?ﬁ“%jzi‘ﬂ,
|

" YAPILAN DENEYLER
ORTAM SICAKLIGI ( C) 24 BETON SICAKLIGI ( C) 27
SLUMP (TS EN 12350) (cm) 14 BIRIM AGIRLIK (TS EN 12350) (kg/m3)
BASINC DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm?2)

KOD NO 7.GUN | 28. GUN
1 23.83 31.75
2 26.48 32.38
3 25.77 33.11
ORTIZLAM 25.36 32.41 N/mm2
’ ACIKLAMA: Ortalama mukavemet >beton mukavemeti + 1

Laboratuvarimiz Bayindirlik ve 1sk.an Bakanligi’nin 07.09.2006 tarih ve 135 sayili
“Laboratuvar Izin Belgesi” ne sahiptir
NOT
1- Beton deney raporu bir sayfadir kismen ¢ogaltilamaz.
2- Bu rapor deneyi yapilan numuneler igin gecerlidir.
3- Bu rapor grafikleri ektedir.
ONAYLAYAN
\

vra ,,\nr'a“‘!
N // )

« L u s o suld

Huarriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi Ruya Sokak No: 6 / 1 Bahgelievier - ISTANBUL
Tel.: 0212 652 03 05 Fax: 0212 652 03 36"  analizyapi@hotmail.com



insaat Adresi

Katki

Ada: 419

A .
nalig .,

ide.rAPl TEST LABORATUVARI

A\_I.Bargof}'a ua

Test Standardi : TS EN 12390-3

Parsel
Beton

126
Cinsi

Hazir Beton

: MEHMET AKIF ERSOY CAD. GUZELYURT NO:8 YAKUPLU
Pafta : F21d24d2c
:C25
: OKTAN BEHCETLER

BELGE NO:135

sing Da%amm raporu
YAPI TEST LABORATUVARI ETON BASINC DAYANIM RAPORU
T Rapor No : 826
Numune B||g|Ie.r| ' Rapor Tarihi : 21.12.2007
Yapi Sahibi : SELIN EVLER

Kull. Yer : HZBLOK S-HATP-TABLIYVE-
DL Badrem Tadlide ZOL‘PON
Nr. Kesit Alani Hacim Bbirhk g irm Adi% N ngasl Ahnis Tarihi Test Tarihi Kinlma Yuku Mukavemet Beton Sicak. Trans. No
cm2. cm3. H &g\?e!ryélk'g/dn‘\g E t\"‘g N. N/mm2 ‘C

1 225, 3375. ingmat| Telsnisyenss 2311.07 211207 | 714324.96 31.75

2 225. 3375. 8001. .37 \ 28 23.11.07 21.12.07 | 728608.32 3238

3 225. 3375. 8023(" %‘5 28 23.11.07 211207 | 74494197 33.11

L/
Ortalama: 729291.75 32.41

Deney Grafigi

Mukavemet (N/mm2) Kirilma Ykt (N)

60. 1350000
40. 900000

—— \ —
20. 450000
0 —t—t— ——t—t— —t—rt
100 150
Zaman (s.)
Aciklamalar:

ayit yeri : C:\ARZU\YEDEK\3006~1.07\MASAUSTU\BASIC\826-X.TST
Not 1: Bu rapor firmamizin izni olmadan gogaltilamaz, Gzerinde degisiklik yapilamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapilan numuneler igin gegeriidir.

La50rafuarlmlz |5E Kallfe Belgesme salilphr,

Hirriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi Rilya Sokak No: 6 / 1 Bahgelievler - ISTANBUL

Tel.: 0212 652 03 05 Fax: 0212 652 03 36

analizyapi@hotmail.com



Q A ANALIZ YAPI TEST LABORATUVARI
” naﬁz

BETON BASIN(; DAYANIM RAPORU

BELGE NO:135

|[RAPOR TARIHI [23.11.07 [RAPORNO [556-X |[LABORATUVARNO | 135 B
FIRMA VE SANTIYE BILGILERI
DENEYI ISTEYEN FIRMA VATAN YAPI DENETIM
MUTEAHHIT FIRMA SELIN EVLER
SANTIYE ADRESI MEHMET AKIF ERSOY CD GUZEL YURT NO:8 YAKUPLU
PAFTA ADA PARSEL NO/ /F21d24d2¢/419/26
ILGILI IDARE YAKUPLU BELEDIYESI
NUMUNE BIiLGILERI
NUMUNEYI ALAN AHMET OZAY
URETICI FIRMA MARMARA BETON ALINIS TARIHI [26.10.07
BETON SINIFI VE C25 ALINIS SAATI
. MIKTARI(M3) 35
ALINDIGI YER D 2 BLOK ZEMN-ICATF KATKI -
TABENE TN e[ DURUMU
NUMUNE SEKLI VE BOYUTU | 15CM* 15CM*15CM ISTENEN 7 ve 28 giinliik deneyler
Kﬁlmsevm GENC DENEYLER
NUMUNE SAYISI 6 inn i
| AAT EYLER
ORTAM SICAKLIGI ( C) 24 BETON SICAKLIGI ( C) 27
SLUMP (TS EN 12350) (cm) 14 BIRIM AGIRLIK (TS EN 12350) (kg/m3)
BASING DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm2)
KOD NO 7.GUN | 28.GUN
1 23.33 31.95
2 22.6 34.24
3 23.86 32.6
ORT{\ALAM 23.26 32.03 N/mm2
' ACIKLAMA: Ortalama mukavemet >beton mukavemeti + 1

Laboratuvarimiz Bayindirlik ve Iskan Bakanligi’min 07.09.2006 tarih ve 135 say1li
“Laboratuvar Izin Belgesi” ne sahiptir

NOT

1- Beton deney raporu bir sayfadir kismen ¢ogaltilamaz.
2- Bu rapor deneyi yapilan numuneler i¢in gegerlidir.

3- Bu rapor ggafikleri ektedir. UL

DENEY] ¥ APAN AR
(&: i N - \’fﬂ‘
\(' \ ‘ 11‘ /'r' ]

Harriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi Riiya Sokak No: 6 / 1 Bahgelievler - ISTANBUL
Tel.: 0212 652 03 05 Fax: 0212 652 03 36 analizyapi@hotmail.com



ANELLYAPI TEST LABORATUVARI
na[lz Basing Dayanim raporu

BETON.BASING.DAYANIM RAPORU

BELGE NO:135
Rapor No : 556-X

Rapor Tarihi : 23.11.2007

Numune Bilgileri :

Yapi Sahibi : SELIN EVLER .
Ingaat Adresi : MEHMET AKIF ERSOY CD GUZEL YURT NO:8 YAKUPLU
Ada: 419 Pafta: F21d24d2c  Parsel : 26
Katk: Hi BetonCinsi :C25
Test Standardi : TS EN 12390-3 Hazir Beton : MARMAEA BETON
Kull. Yer : D 2 BLOK ZEMIN-HAT-FABHIE-
TEMNWEL
Nr. Kesit Alan § B Num. Yasgi Alinig Tarihi Test Tarihi Kirilma Yuko Mukavemet Beton Sicak. Trans. No !
cm2. ﬁ“sev ﬁ G :E%g gun N. ! N/mm2 'C '
1 225. 3§§§§aat Taossnisveni 28 231107 71892585 31.95 |
2 225. 375, | 7978 | 238 28 231107 77033025 ' 3424 |
3 225. 3375. 7o} | gt . 28 2311.07 73352313 ' 326 |
/ ' , |
| \
! i
Ortalama: [ 740926.41 3293 |
@ Deney Grafigi
Mukavemet (N/mmz2) Kirilma Ykt (N)
60. 1350000
<— 40 s 900000
1 § ~ 1
20. 450000
/ 1l Il ] ! ] 1 ] 1 1l 1 Il H 1 1 L 1 i 1 1 1
0 T T T T T T T T T T T T T T ¥ T T T T T
50 100 150
Zaman (s.)
Aciklamalar: .
™~ \\\
! s \\‘ '
. { ‘
Deneyleri Yapa ‘. ¥
Op&RftsI=RDOPBAN -

/AARZU\YYEDEK\3006~1.07\MASAUSTU\BASIC\556-X.TST
por firmamizin izni olmadan ¢ogaltilamaz, uzerinde degisiklik yapilamaz.
“Bu rapor sadece deneyi yapilan numuneler igin gecerlidir.

Harriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi Rilya Sokak No: 6 / 1 Bahgelievler - ISTANBUL
Tel.: 0212 652 03 05 Fax: 0212 652 03 36 analizyapi@hotmail.com



. ANALIZ YAPI TEST LABORATUVARI

.YAPI TEST LABORATUVARI

i 135
GELIK CUBUK DENEY RAPORU BELGE NO

D2 BLOK
Basvuru Tarihi 07.12.2008 Kayit No 3456
Rapor Tarihi 08.12.2008 Rapor No 3456
Basvuru Sahibi VATAN YAPI DENETIM Pafta F21d24d2c
Yapi Sahibi SELIN EVLER Ada 419
Yapi Adresi MEHMET AKIF ERSOY CD GUZEL YURT NO:8 YAKUPLU CP)ZTisdeInI - ﬁl‘: '
Tigili Idare YAKUPLU BELEDIYESI Numune Tipi NERVULLU |

Laboratuvamizda test edilen beton ¢elik gubugu numulerine ait gekme deney sonuglari asagidaki tabloda verilmistir.
Bilgilerinize sunar iyi caligmalar dileriz

YAPILAN DENEYLER (TS 708/Mart 1996, TS 138 EN 10002-1’e giire)
‘ DENEY SONUCU BULUNAN DEGERLER STANDARDDA iSTENiLEN DEGERLER
ANMA | NUM. | AKMA | CEKME | Rm/Re | KOPMA | KUTLE | AKMA | CEKME | Rm/Re KOPMA | ANMA KUTLESI
CEKME
AKMA
NO CAPI | GAPI UZAMASI MIN MIN MIN | UZAMASI Kg/m
mm mm | N/mm? | N/mm? | N/mm? % Kg/m Re Rm Rm/Re MIN % MIN MAX
N/mm’ | N/mm’
1 986 | 469 | 567 | 1.21 39.8 06 .
— 1 g5e6T a3 522z | 12 | 418 | 06 | 420% | soo= | ' 18+ | 7| ¢
1 11.88| 461 580 1.26 18.3 0.87 .
— 2 7esl 450 [ 575 | 125 | 175 | 087 | 420+ | so0* | % 18+ | OB 2
1 14.07| 450 | 555 | 1.23 20 1.22 .
— " 7071 ass [ 560 125 | 193 | 122 | 420* | so0= | 7| 18 | W7 | ¥
1 16.11 ] 485.6| 574 1.18 18.8 1.6 ’ .
2 16 641| 537 | 635 | L18 19.4 16 | 420* | 500 * 120 18* 1483 1.643

Laboratuvarimiz Bayindirlik ve Iskan Bakanligi'nin 07/09/2006 tarih ve 135 say1li Laborutuvar {zin Belgesine sahiptir.

‘ Not:Bu rapor sadece denenen numuneler igin gecerlidir.Yapinin gavenlidine ydh'elik olarak tek basgina bir fikir vermez
Amaci diginda kullanilamaz.Fotokopi olarak cogaitilamaz.
ISARETLI OLANLAR NERVULLU DEMIRDIR

ONAYLA

z///a7’;/é,‘, y AIBOZDAG

= ingaat Mohendisi
y o % ' Laboratuvar Denetgisi
hmet OZAY Belge Na.: 14714

Insaat Teknisyeni

Huarriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi Riya Sokak No: 6 / 1 Bahgelievier - ISTANBUL
Tel.: 0212 652 03 05 Fax: 0212 652 03 36 analizyapi@hotmail.com



ANAC{ENP| TEST LABORATUVARI

title1
Mekanik Test Raporu
. BELGE NO:135
Malzeme Bilgileri
Miisteri : VATAN YAPI DENETIM
Yapi Sahibi : SELINEVLER Tarih :07.12.08
Standart : TSEN 708 Seri No : 3456
Kayit No : 3456 ) Numune Ebadi : 10.12.14.16
Malzeme : NERVULLU CELIK
Sonuglar
Numune No | Kesit Alani LO L1 Akma Kuv. Re%0 .2 Gekme Kuv. Rm Rm/Re Uzama E Modulus
mm2 mm mm kN N/mm2 kN N/mm2 % N/mm?2
1. 785 100. 139.8 36.79 468.92 4453 567.02 1.21 398 21 1022.31;
2. 785 100. 141.8 34.34 437.53 41.08 522.87 1.2 41.8 187302.3;
grafikler
Mukavemet N/mm2
| | |
| [ | :
900 +—————————- tomm Ao T A
1 | | | |
| | | |
1 | | l 1
| | | |
T | | | |
| | | |
| | | | |
600 ———————— B I B St i i —————-
T | | | Y
€ | | | |
1
4 | | | |
| | vv_:\
I | | | |
300 T/  E— IS S B I
T | l | |
] | | |
T | | | |
. L | | ! |
! | 1 [
1 | | | l
| ] 1 1 I 1 | 1 I 1 ! ] I | Il I} Il ] I
0 i T T T | T v T T I T T T T | T T T T |
10 20 30 40
Uzama %
Aciklama :
R All BOZDAG
Saat Te knlsyem/ Ingaat Mohendisi
« Laboratuvar Denetgisi
Deneyi Yapan Onaylayan B°'9W

Not 1: BU RAPOR iZINSiZ OLARAK COGALTILAMAZ UZERINDE DEGISIKLIK YAPILAMAZ

Nt BERORFARRSSI RGN h AL NSRS R I EPE TN o: 6 / 1 Bahgelievier - ISTANBUL
Tel.: 0212 652 03 05 Fax: 0212 652 03 36 analizyapi@hotmail.com



Q) A ANABYE'API TEST LABORATUVARI
nalig

title1
[ YAPI TEST LABORATUVARI | Mekanik Test Raporu

BELGE NO:135

Malzeme Bilgileri

Miisteri : VATAN YAPI DENETIM
Yapi Sahibi : SELINEVLER Tarih : 07.12.08
Standart : TSEN 708 Seri No : 3456
Kayit No : 3456 . Numune Ebadi: 10.12.14.16
Malzeme : NERVULLU GELIK
Sonuglar
Numune No | Kesit Alan LO L1 Akma Kuv. Re%0 .2 Gekme Kuv. Rm Rm/Re Uzama E Modulus
mm2 mm mm kN N/mm2 kN N/mm2 % N/mm?2
1. 113.04 120. 142, 52.15 461.07 65.5 579.77 1.26 18.3 187135.56
2. 113.04 120. 141. 51.85 459.11 64.92 574.87 1.25 175 | 199447.1/
Grafikler

‘ Mukavemet N/mm?2

900 —————————— 4 N A A

1T 0T
| |
[ |
| |
| |
[ |
| L
! — !
15 20
Agiklama :
7% dy . All BOZDAG
. . n:
In eknisyeni Lahosr:?.y al’llgee?gf;s n
. . B
Deneyi Yapan Onaylayan 9'9"\9 No.:1

Not 1: BU RAPOR IZINSIZ OLARAK GOGALTILAMAZ UZERINDE DEGISIKLIK YAPILAMAZ

N%%P‘g‘/éé"ﬂ‘a% S R by AL ER fe N SFEE R No: 6 / 1 Bahelievler - ISTANBUL
Tel.: 0212 652 03 05 Fax: 0212 652 03 36 analizyapi@hotmail.com
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@ . ANAC{EYYRP] TEST LABORATUVARI
7 S\ na[lg title1

Mekanik Test Raporu

- . BELGE NO:135
Malzeme Bilgileri

Miisteri : VATAN YAPI DENETIM

Yapi Sahibi : SELINEVLER Tarih : 07.12.08

Standart : TSEN708 Seri No : 3456

Kayit No : 3456 . Numune Ebadi : 10.12.14.16

Malzeme : NERVULLU GELIK

Sonuglar
Numune No | Kesit Alani LO L1 Akma Kuv. Re%0 .2 Cekme Kuv. Rm Rm/Re Uzama E Modulus
mm2 mm mm kN N/mm2 kN N/mm2 % N/mm?2

1. 153.86 140. 168. 69.27 450.28 85.44 555.25 1.23 20. 199751.2p
2. 153.86 140. 167. 70.03 455.18 86.12 560.15 1.23 19.3 186939.36

‘rafikler

Mukavemet N/mm2

| | | |
| | | |
900 —+—————————— tomm e A A= R
4 | | ] |
| | | |
T | | | |
| | ! |
T | | | |
| | | |
I | | | |
600 +—————————— T e e —————
|
! : : N
T | |
1 [ | | |
| | | |
I | | | |
W oy T I T
T | | | |
| | 1 |
T | ! | !
. 1 | | | |
| | | !
1 | | | I,
1 | ] ‘ | | 3 | l 1 | ! } | 1 ! ] | |
0 T T Ll T | T T T T I T T T v ‘ T T T T ]
5 10 15 20
Uzama %
Aciklama :
¢ Ali BOZDAG
ye( % ‘ Ingaat Mihendisi
Saat Teknisye Lagg;;gx:zgenetgm
Deneyi Yapan Onaylayan W
Yy

Not 1: BU RAPOR iZiNSiZ OLARAK GOGALTILAMAZ UZERINDE DEGISIKLIK YAPILAMAZ

Nt A8 BARORPAARSE DENEN Y ARILAN NSUHMRER N S°&THRNo: 6 / 1 Bahgelievler - ISTANBUL
Tel.: 0212 652 03 05 Fax: 0212 652 03 36 analizyapi@hotmail.com



® A . ANAE{E'0RP| TEST LABORATUVARI
naliz

title1
YAPI TEST LABORATUVARI| Mekanik Test Raporu

. BELGE NO:135
Malzeme Bilgileri

Miisteri : VATAN YAPI DENETIM

Yapi Sahibi : SELINEVLER Tarih :07.12.08

Standart :TSEN 708 Seri No : 3456

Kayit No : 3456 ) Numune Ebadi : 10.12.14.16

Malzeme : NERVULLU GELIK

Sonuglar
Numune No | Kesit Alani LO L1 Akma Kuv. Re%0 .2 Gekme Kuv. Rm Rm/Re Uzama E Modulus
mm2 mm mm kN N/mm2 kN N/mm2 % N/mm2

1. 200.96 160. 190. 97.49 4856 115.27 573.89 1.18 18.8 193629.78
2. 200.96 160. 191. 107.91 536.61 127.53 634.71 1.18 19.4 192168.09
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YAPI TEST LABORATUVARI

BETON CELIK CUBUK
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Yukarida tanimlanan numuneler, TS 708’e gbre alinmis ve istenilen
deneyler yapilmak {izere

ANALIZ YAPI TEST Laboratuvarina gonderilmis / teslim edilmistir.

Numunenin alinmasinda hazir bulunaniar. { Ad - Soyad - Imza )
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