.
G A ]

KALIP VE DEMIR iMALATI KONTROL TUTANAGI

Iigili idare (Belediye / Valilik ) :  YAKUPLU BELEDIYESI

Yap1 Ruhsat Tarihi ve Numarasi ¢ 19.09.2007 ve 2007/90--

Yapinin Adresi :  GUZELYURT MAH.

Pafta / Ada / Parsel Numaralari ¢ F21d24d2c /419/26

Yapi ingaat Alam ( m? ) ve Cinsi 2441 m? ve Betonarme/Cergeve

Kontrol Edilen Yap: Kismu ( Blok, Kat ) : Al BLOK BODRUM PERDE KOLON DOSEME

Yap: Sahibi : (A1 BLOK)SELIN TEKS.SAN.VE TiC.LTD.STI
@ :ap: Denetim Kurulusunun Unvam . VATAN YAPI DENETIM LTD.STL

Yap1 Miiteahhidinin Adx :  SENKA INS.TAAH.VE TIC.LTD.STL

Al BLOK BODRUM
Yukarida belirtilen yapinin PERDE KOLON boliimiinde yapilan denetimde;

1. Kalip imalatmin, kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip ig¢iliginin iyi ve takviyelerinin
yeterli oldugu, 8l¢ii, kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibm projesine
uygun olarak yapildig

2. Betonarme demirlerinin, projesinde gosterilen adet, ¢ap ve boyda oldugu, projesine uygun
olarak dosendigi tespit edilmistir.

Bu durumda beton dokiilmesine izin verilmistir.

Is bu tutanak  18.11.2007 tarihinde, bir niishas1 Yap: Denetim Kurulusunca ilgili Idareye
verilmek iizere {i¢ niisha diizenlenmistir.

Denet¢i Miihendis Yapi Miiteahhidi
VEFA IL SENKA INS.TAAH.VE TIC.LTD.STI.
\V SENKR INSALT TAAH.

.. i 1D 57l
Yardimei Kontrol Miihendisi e A O AR OL

BESIM UFUK BALCI Beylikadzii b : 562 100 0598

Rl



BETON DOKUM TUTANAGI
Dgili idare (Belediye / Valilik) :  YAKUPLU BELEDIYESI
Yap: Ruhsat Tarihi ve Numarasi ¢ 19.09.2007 ve 2007/90--
Yapinin Adresi :  GUZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaralar: :  F21d24d2c /419/26
Yap: ingaat Alani (m?) ve Cinsi ‘s 2441 m?2ve B.AK.
Kontrol Edilen Yap1 Kisim ( Blok, Kat ) : Al BLOK BODRUM PERDE KOLON DOSEME
Yap: Sahibi : (A1 BLOK)SELIN TEKS.SAN.VE TIC.LTD.$TI
Yapi Denetim Kurulugunun Unvam : VATAN YAPI DENETIM LTD.STL

Yap Miiteahhidinin Adx SENKA iNS.TAAH.VE TIC.LTD.STI.

e

Al BLOK BODRUM
Yukarida belirtilen yapinin PERDE KOLON boliimiinde ve  18.11.2007 tarihinde

gergeklestirilen beton dokiimii, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmistir.Ayrica beton
ve beton elemanlarmin numune alma ve deney metotlarina iligkin standartlarina uygun olarak da
6 adet beton numunesi alinmustir.Laboratuar deney sonuglarina iligkin raporlar daha sonra ilgili
idareye iletilecektir.

fs bu tutanak  18.11.2007 tarihinde, bir niishas1 Yap1 Denetim Kurulusunca Tlgili Idareye
verilmek iizere {i¢ niisha diizenlenmistir.

Denetgi Muhend S Miiteahhidi
VEE ILTE TAA&WIEWLTD STI.
g T
‘\,; A1 Ers0y Ced. No= &
\mace [ ISTANBUL
] 562 00 0628
Yardimci Kontrol Miihendisi Laboratuar Teknisyeni

BESIM UFUK BALCI HO EYH@Q
Bl A



KALIP VE DEMIR iIMALATI KONTROL TUTAN AGI

flgili idare (Belediye / Valilik )
Yap Ruhsat Tarihi ve Numarasi
Yapinn Adresi
Pafta / Ada / Parsel Numaralari
Yap ingaat Alam (m*) ve Cinsi
Kontrol Edilen Yap1 Kism1 ( Blok, Kat )
Yap: Sahibi

. Yapi Denetim Kurulusunun Unvam
Yam Miiteahhidinin Adx

Yukarida belirtilen yapinin

Al BLOK TEMEL

e e

es o0 se

YAKUPLU BELEDIYESI

19.09.2007 ve 2007/90--
GUZELYURT MAH.

F21d24d2c /419/26

2.441 m? ve Betonarme/Cergeve
Al BLOK TEMEL

(A1 BLOK)SELIN TEKS.SAN.VE TIC.LTD.STI
VATAN YAPI DENETiM LTD.STi.
SENKA INS. TAAH.VE TIC.LTD.$Ti.

boliimiinde yapilan denetimde;

1. Kalip imalatinin, kullanilan malzemenin istenilen nitelikte, kalip isciliginin iyi ve takviyelerinin

yeterli oldugu, dlgi, kot, yatay ve diisey diizlemlere uygunluk agisindan kalibin projesine

uygun olarak yapildig

5. Betonarme demirlerinin, projesinde gdsteri

olarak dosendigi tespit edilmistir.

Bu durumda beton dkiilmesine izin verilmistir.

len adet, gap ve boyda oldugu, projesine uygun

. is bu tutanak  09.11.2007 tarihinde, bir niishast Yapi Denetim Kurulusunca Ilgili Idareye

verilmek iizere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Denet¢i Miithengdis
VEFA iLTER

Yardima Kontrol Miihendisi
BESIM UF

Yap1 Miiteahhidi
SENKA INS.TAAH.VE TIiC.LTD.STI.

2 TARH.
R

i iSOy,
e ! STANBUL
- BG2 GO0 0698

BALCI

S



“lq..

A1 BLOK TEMEL

(A1 BLOK)SELIN TEKS.SAN.VE TIiC.LTD.$TI
VATAN YAPI DENETIM LTD.STi.

SENKA INS.TAAH.VE TICLTD.STL

Kontrol Edilen Yapi Kismu ( Blok, Kat )
Yapi Sahibi

. Yap: Denetim Kurulusunun Unvam
Yap: Miiteahhidinin Adx

BETON DOKUM TUTANAGI
figili idare (Belediye / Valilik ) :  YAKUPLU BELEDIYESI
Yapi Ruhsat Tarihi ve Numarasi s 19.09.2007 ve 2007/90--
Yapinin Adresi :  GUZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaralar :  F21d24d2c /419/26
Yap1 Insaat Alam ( m?) ve Cinsi 2441 m?ve B.AK.

Yukarida belirtilen yapinin Al BLOK TEMEL  bolimiinde ve  09.11.2007 tarihinde
gergeklestirilen beton dokiimdi, projesine ve standartlarina uygun olarak yapilmigtir.Ayrica beton
ve beton elemanlarinin numune alma ve deney metotlarma iligkin standartlarina uygun olarak da
6 adet beton numunesi alinmistir.Laboratuar deney sonuglarina iliskin raporlar daha sonra ilgili
idareye iletilecektir.

is bu tutanak  09.11.2007 tarihinde, bir niishas1 Yapi Denetim Kurulusunca Ilgili idareye
verilmek iizere ii¢ niisha diizenlenmistir.

Denetci Miihendi Yap: Miiteahhidi
VEF, ETW\S SENK :%‘»:g_:“.‘ éA};j@l@JﬂQLTDSTI
) \ . &1 ’*""";’g_
Ml Shzelyurt Wi oy Cad Mo 8
: ;gl/ Yakuplu-RCyoH FITANBUL
ég\fii;szdu VD, A52 £00 0698
Yardime1 Kontrol Miihendisi Laboratuar Teknisyeni
BESIM UFUK RALCI HUSEYIN GENC
L —~.)



ANALIZ YAPI TEST LABORATUVARI

BETON BASING DAYANIM RAPORU ]
BELGE NO:135

[RAPOR TARIHI | 16.12.07 [RAPORNO | 793 [LABORATUVARNO | 135 ]
FIRMA VE SANTIYE BILGILERI
DENEYI ISTEYEN FIRMA VATAN YAPI DENETIM
MUTEAHHIT FIRMA SELIN EVLER
SANTIYE ADRESI MEHMET AKIF ERSOY CD GUZEL YURT NO:8 YAKUPLU
PAFTA ADA PARSELNO/  |/F21d24d2c/419/26
iLGILi iDARE YAKUPLU BELEDIYESI
NUMUNE BILGILERI
NUMUNEYI ALAN AHMET OZAY
URETICI FIRMA OKTAN BEHCETLER ALINIS TARIHI |18.11.07
HAZIR BETON
9 BETON SINIFI VE 25 ALINIS SAATI
MIKTARI(M3) 35 Bepaum Pefnes
ALINDIGI YER Al BLOK ZEMHN KAT KATKI -
KOLON DasEmeE DURUMU
NUMUNE SEKLI VE BOYUTU | 15CM* 18CM*15CM -~ - g ASTENEN 7 ve 28 giinliik deneyler
KUP L t’\gjyigb LA = Bl ' DENEYLER gu y
NUMUNE SAYISI 6 Tnsaan deknisvant
, @)
(__XYAP DENEYLER
ORTAM SICAKLIGI ( C) 24 BETON-SICAKLIGI ( C) 27
SLUMP (TS EN 12350) (cm) 14 BIRIM AGIRLIK (TS EN 12350) (kg/m3)
BASINC DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm?2)
KOD NO 7.GON | 28.GUN
1 22.75 32.56
2 22.88 32.24
3 23.21 31.10
’ 0RT12LAM 22.95 31.97 N/mm2
ACIKLAMA: Ortalama mukavemet >beton mukavemeti + 1

Laboratuvarimiz Baymdirlik ve 1sk.an Bakanligi’nin 07.09.2006 tarih ve 135 sayih
“Laboratuvar Izin Belgesi” ne sahiptir

NOT :
1- Beton deney raporu bir sayfadir kismen ¢o galtilamaz. /A .
2- Bu rapor deneyi yapilan numuneler icin gecerlidir. \
3- Bu rapor grafikleri ektedir.
DENEYI YAPAN ONAYLAYAN

s

Hurriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi Riya Sokak No: 6 / 1 Bahgelievler - ISTANBUL
Tel.- 0212 652 03 05 Fax: 0212 652 03 36 analizyapi@hotmail.com




-« & BmRBYAPITEST LABORATUVARI

- Laboratuar
nalig
Basing Dayaim s8Rk pENEY RAPORU

ve
BELGE NO:135

Rapor No : 793

Numune Bilgileri : Rapor Tarihi : 16.12.2007

Yapt Sahibi : SELIN EVLER )
Ingaat Adresi  : MEHMET AKIF ERSOY CD GUZEL YURT NO:8 YAKUPLU
Ada:419 Pafta:F21d24d2c  Parsel: 26
Katk : BetonCinsi :C 26
Test Standardi : TS EN 12390-3 Hazir Beton : MARMARA HAZIR BETON
Kull. Yer : A1 ZEMINIGATKOLON - - _
oo d iy UAT PERDE MO LGAr DExEME
Nr. Kesit Alani Hacim Agurhik Birim Agir. Num. Yagi Alhrug Tarihi Test Tarihi nima Yk Mukavemet Beton Sicak. Trans. No
cm2, om3,_ o de gr. . | ’,lsg/f%?»(. e gun N. N/mm2 'C
1 225, sa75! U gar U =tV o 18.11.07 161207 | 732571.56 3256
2 225, 3375, iy R8Ol N3BArEN] 28 18.11.07 16.12.07 | 725429.88 32.24
225, 3375. T 7018, 236 28 18.11.07 16.12.07 | 699737.49 31.1
ek )%
Ortalama: 718246.31 31.97
6 Deney Grafigi
Mukavemet (N/mm2) Kirtima Yukd (N)
60. 1350000
44— 4w 900000
- g —.—
20. 450000
0 — — } —t— —t—t— } } } } } } } }
50 100 150 200
y [—— .
Zaman (s.)  J— [
. JE—
Acgiklamalar: (
Deneyleri Ygpan !
Operator f#/L 7

[

,/‘ il B "‘
i - C:\ARZU\YEDEK\3006~1.07\MASAUSTU\BASIC\793-X.TST
( Bu rapor firmamizin izni olmadan goJaltilamaz, tzerinde degisikiik yapilamaz,

/_»2: Bu rapor sadece deneyi yapilan numuneler igin gegerlidir.

arriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi Riya Sokak No: 6/ 1 Bahgelievler - ISTANBUL

Tel.: 0212 652 03 05 Fax: 0212 652 03 36 analizyapi@hotmail.

com



ANALIZ YAPI TEST LABORATUVARI

BETON BASING DAYANIM RAPORU

BELGE NO:135

[RAPOR TARIHI [07.12.07 [RAPORNO [711-X [LABORATUVARNO | 135
FIRMA VE SANTIYE BILGILERI .
DENEYI| ISTEYEN FIRMA VATAN YAPI DENETIM
MUTEAHHIT FIRMA SELIN EVLER
SANTIYE ADRESI MEHMET AKIF ERSOY CD GUZEL YURT NO:8 YAKUPLU
PAFTA ADA PARSEL NO/  |/F21d24d2c/419/26
ILGILI IDARE YAKUPLU BELEDIYESI
' NUMUNE BILGILERI
NUMUNEYI ALAN AHMET OZAY

URETICI FIRMA

OKTAN BEHCETLER

ALINIS TARIHI

09,11,07

BETON SINIFI VE

C25

ALINIS SAATI

MIKTARI(M3)
ALINDIGI YER ~ KATKI -
, 553.1- @)L_@M TeEMmMEL. | DURUMU
NUMUNE $EKLI VE BOYUTU | ISCM* 15CM*15CM ISTENEN 7 ve 28 giinliik deneyler
cavin f2E RN DENEYLER
NUMUNE SAYISI AN
f‘mesy@m
("Bl AN DENEYLER
ORTAM SICAKLIGI ( C) 24 BETON SICAKLIGI (C) 27
SLUMP (TS EN 12350) (cm) 14 BIiRIM AGIRLIK (TS EN 12350) (kg/m3)

BASINC DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm2)

KOD NO 7. GON 28. GUN

1 2925 32.75

2 28,77 31.35

3 29,63 31.4
ORT}}ALAM 2922 31.83 N/mm2

ACIKLAMA: Ortalama mukavemet >beton mukavemeti + 1

Laboratuvarimiz Bayindirlik ve isk.an Bakanligi’nin 07.09.2006 tarih ve 135 sayili
“Laboratuvar Izin Belgesi” ne sahiptir

NOT

1- Beton deney raporu bir sayfadir kismen g¢ogaltilamaz.
2- Bu rapor deneyi yapilan numuneler i¢in gegerlidir.

3- Bu rapor grafjkleri ektedir.
DENEYI YAPAN

ERDOGAM

Ing. Teknisyeni

Hurriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi Riya Sokak No: 6 / 1 Bahgelievler -

Tel.: 0212 652 03 05

e

N »...*U"g \w "L

t-.._h

A Lol

Fax: 0212 652 03 36

ONAYLAYAN

<

ISTANBUL
analizyapi@hotmail.com



. ANELZYAPITEST LABORATUVARI
na[lz Basing Daglgmm ragloru

CYAPL TEST LABORATIIVARI TON BASINC DAYANIM RAPORU

BELGE NO:135
Rapor No : 711-X

Numune Bilgileri : Rapor Tarihi : 07.12.2007

Yapi Sahibi : SELIN EVLER .
ingaat Adresi  : MEHMET AKIF ERSOY CD GUZEL YURT NO:8 YAKUPLU
Ada: 419 Pafta:F21d24d2c  Parsel : 26
Katk: : BetonCinsi :C 25
Test Standardi : TS EN 12390-3 Hazir Beton  : OKTAN BEHGETLER HAZIR BETON
Kull. Yer : _
ALl Gy TEamesl
Nr. Kesit Alany 4 Hacimc | . O, o =Birim Agrr. Num. Yag: Alnig Tarihi Test Tarihi Kinlma Yiiki Mukar t  Beton Sicak. Trans. N
cm2. lﬁ‘“ﬂ a_h‘;%{%r\r)gﬂﬁ i Lo ligs l\q We  kgldms3 gin N. ¢ N‘;:.ln:z e OTC . rans- No
1 25 ol S3TSab] s J984 2.37 28 09.11.07 07.12.07 | 73685853 3275
225, _ 3375, 7894 2.34 28 09.11.07 07.12.07 | 705446.91 31.35
3 225. ss75{) | 7086 2.37 28 09.11.07 07.12.07 | 706398.48 31.4
[
\~
Ortalama: 716234.64 31.83
Deney Grafigi
O Mukavemet (N/mm2) Kiriima Ykt (N)
60. 1350000
44— . 900000
20. 450000
0 — —t—— —+— 1 — }
100 150
Zaman (s.)
Agiklamalar:
Deneyleri Yapan

(/7
/
Kayit yeri : C:\ARZU\YEDEK\3006~1.07\MASAUSTU\BASIC\711-X.TST

Not 1: Bu rapor firmamizin izni olmadan gogaltilamaz, Uzerinde degisikiik yapilamaz,
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapilan numuneler igin gegerlidir.

Harriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi Riiya Sokak No: 6 / 1 Bahgelievler - ISTANBUL

Tel.: 0212 652 03 05 Fax: 0212 652 03 36

analizyapi@hotmail.com




ANALIZ YAPI TEST LABORATUVARI

e T I G | CELIK CUBUK DENEY RAPORU

BELGE NO:135

Basvuru Tarihi 06.10.07 Kayit No 423
iRapor Tarihi 07.10.07 A _|Rapor No 423
[Bagvuru Sahibi VATAN YAPI DENETIM - |Pafta F21d24d2¢c
Yapi Sahibi SELIN EVLER Ada 419

. oy .« |Parsel 26
Yapi Adresi MEHMET AKIF ERSOY CAD.GUZELYURT NO:8 Celik St i3

Igili Idare YAKUPLU Numune Tipi N

Laboratuvamizda test edilen beton gelik gubugu numulerine ait gekme deney sonuglari agagidaki tabloda verilmistir.

‘ Bilgilerinize sunar iyi caligmalar dileriz
YAPILAN DENEYLER ( !.S 708/Mart 1996, TS 138 EN 10002-1’¢ gore)
DENEY SONUCU BULUNAN DEGERLER STANDARDDA ISTENILEN DEGERLER
ANMA | Num. | akma | cexvE ] RavRe ]| KOPMA | KUTLE | ARKMA | GEKME | RmvRe | XOPMA | ANMA KOTLESI
No | ¢Arl | ¢aAPI UZAMASI MIN MIN MIN |} UzAamMmast Kg/m
mm mm | N/mm® | N/mm? N/pom? % Kg/m Re Rm N/mm? MIN % MIN MAX
Nmm? | N/mm?
e
T 705 ] 48461]61L.16] 126 36.3 0.39 220 340 120. 12
2. 8 7.05 | 52484] 589.58| L.12 35 039 | 420* 500% 1,10 18* 0371 | o411
T 1005 ] 53661164042 121 1 3800 0.59 220 340 -y D -
2. 10 1005 §507.181 64550 127 | 35.00 0.59 | 420* 500* Lio* | . 18* 058 | 0.642
T 12.01 | 435.56 | 566,041 1.30 40 0.9 220 340 o | B2
1. 12 12.01 147775 | 567.02| 1.19 41.7 0.9 420 % 500% Liox | 18 0835 | 0924
1. 1402 1488541 597.43) 122 | 43.60 114 220 "340 vy -
2. 14 1402 1494421 60822| 1.23 40.00 114 | 420* 500* 110 18* 1137 | 1258
T To12 144439 | 573.89] 1.29 33.1 1.59 220 340 ™ 5
2. 16 T6.12 | 460.09 | 574.87] 1.25 31.3 159 | 420%* 500% 110* 18* 1485 | 1643

Laboratuvarimiz Bayindirlik ve Iskan Bakanligi'nin 07/09/2006 tarih ve 135 sayili Laborutuvar izin Belgesine sahiptir. /

Not:Bu rapor sadece denenen numuneler igin E&Eﬂ’@’r@i@nmt%éine yonelik olarak tek bagtna bir fikir vermez
Amaci diginda kullanilamaz.Fotokopi olarak gogaltilamaz.

N\

-

Hurriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi Riiya Sokak No 6/ 1 Bahgelievier - ISTANBUL
Tel.: 0212 652 03 05 Fax: 0212652 03 36 analizyapi@hotmail.com

e



ANACIBOIPI TEST LABORATUVAR

- aali= title1
AR Mekanik Test Raporu

«aizeme Bilgileri

Musteri ! VATAN YAPI DENETIM

Yapi Sahibi : SELIN EVLER Tarih : 06,10,07

Standart : TSEN 708 - Seri No 1423

Kayit No 1423 ) Numune Ebadi : 100cm

Malzeme : NERVULLD CELIK
Sonuglar

N No | Kesit Al Lo L1 Akma Kuv, Re% A
ol - B o e L il ol s

1 50,24 80. 109, 2437.| 48461 | 3060 | 61116 | 7108 36, 204371.73

L 2. 50.24 80, 108. | 2636 | 50484 | o0 58958 | 112 | a5 | 192217.14

Grafikler

Mukavemet N/mm2

!
|
8900 — - -

300

Aciklama : ASLI Gi "l Sy

YASKREAL
Ingagilihendisi
Labopstuvar Denetgisi
Belge No.: 5688

/{Oﬁ'aylayan

Deneyi Yapan

e

Not 1: BU RAPOR IzINSIz OLARAK COBALTILAMAZ UZERINDE DEGSISIKLIK YAPILAMAZ ' R
- Nef3rFHyBEPRRHITSE WWW%%EFW&%E%@{RNm 6/ 1 Bahgelievler - ISTANBUL
Tel.: 0212 652 03 05 Fax: 0212 8@2”'03 36 analizyapi@hotmail.com



. ANACHSOWPITEST LABORATUVARI
' A ﬂa[lz title1

P CREORATUVARIE Mekanik Test Raporu : o
BELGE NO:135

.«alzeme Bilgileri

Miisteri : VATAN YAP] DENETIM
Yapi Sahibi : SELIN EVLER Tarih : 06,10,07
Standart : TSEN708 - Seri No 1423
Kayit No 1423 Numune Ebadi : 100cm
Malzeme : NERVULLO GELIK
Sonuglar '
Ni No | Kesit Al Lo L1 Akma Kuv. Re%0 2 kme Kuv.
amane e esmmza " mm mm kl?l v N/emmz QekNe . Nlr::Z RmiRe UZE“'Z‘G El?lﬂl:,ndrz]zl’ls
1. 785 100. 138, 42,08 536.61 50.94 64942 1.21 38, 180042,
2. 785 100. 135. | 3982 | 50718 50.7 8455 127 35, 180533
Grafikler
Mukavemet N/mm2
| |
| | | |
900 ~—————————— t-—————— - e -
1 | I | f
| l r 1
1 | I | |
| | | |
4 ! | | !
1 1 1 1 [
| | '
600 _________ T ______ _I.. __________ _I—__RK\_—{ ______
T 1 1 ! 1I
1 | I 1 |
| 1 [ |
4 z | | |
| | | | -
4 } } } |
300 e P e e e
T | | { } "
1 ! | l ]
| 1 1 [
1, 1 l 1 g
. 1 | l |
. 4 1 l | |
1 1 1 I 1 ] 1 1 | 1 L 1 1 I ) 1 1 | I
0 ) T T T ] T T T T I T L) T k] l T T T T '
10 20 30 40
Uzama %
Aciklama : . o
ASLI GI3.L .2
..:%A/f
YAS GLAM
insdatitihendisi
b ¥ Labogafuvar Denetgisi
oA Teianisyert o Belge No.: 5686
Deneyi Yapan ‘Onaylayan
f‘.« <

Not 1: BU RAPOR IZINSiZ OLARAK COGALTILAMAZ UZERINDE DEGISIKLIK YAPILAMAZ

ALY O PARIERS NN YA &Y \SMHNERERIRN SESHRARIR o 6/ 1 Bahgelievler - ISTANBUL

A

Tel.: 0212 652 03 05 Fax: 0212 8§2~"‘D3 36 analizyapi@hotmail.com



ANACIBWPI TEST LABORATUVARI

]
. .aaliz title1
Pl TAEORATUVARIE Mekanik Test Raporu
«alzeme Bilgileri
Miisteri : VATAN YAPI DENETIM
Yapi Sahibi : SELIN EVLER Tarih : 06,10,07
Standart :TSEN708 - SeriNo 1423
Kayit No 1423 Numune Ebadi : 100cm
Malzeme : NERVULLU CELIK
Sonuglar
N No| Kesit Al Lo L1 AkmaKuv. | Re%0.2 kme Kuv.
umune No esm mzanu v it kl?l uv N/emmz QekNe Kuv. NlmRnTz Rm/Re Uzaozla E mz?:lgjs
1. |  113.04 120. 168, 492 .| 43558 84.02 566.04 13 40. 193119.66
2 113.04 120 170. 53.96 477.75 64.13 567.02 1.19 4.7 186321.38
Grafikler
Mukavemet N/mm2
| I
| | { |
900 ——————————— T A e e
L I | | :
| | I |
+4 | | | |
1 | | [
4 ] | | |
| | | I
T | I | |
600 ——————————— fom e 1 ! !
| ’ |
1
|

o

Uzama %

Aciklama :

ASLI Gidib 2

et
Ul Wi 3

Dendyi Yapan _~Onaylayan |
’f-“

i
Not 1: BU RAPOR iZINSIZ OLARAK COGALTILAMAZ UZERINDE DEGISIKITK YAPILAMAZ

mwm%im&ﬁmwb@y@ﬁwéﬁﬁ%ﬁwﬁﬂo: 6/ 1 Bahgelievier - iISTANBUL
Tel.: 0212 652 03 05 Fax: 0212 852 03 38 analizyapi@hotmail. com



ANA%E:MPI TEST LABORATUVARI

[ ]
. ﬁna&z ,
% Mekanik Test Raporu
«alzeme Bilgileri
Miisteri : VATAN YAPI DENETIM
Yapi Sahibi : SELIN EVLER Tarih : 06,10,07
Standart :TSEN708 - Seri No 1423
Kayit No 1423 Numune Ebadi : 100cm
Malzeme : NERVULLU GELIK
Sonuglar '
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PR ORATUV AT Mekanik Test Raporu

e 2 o
«lalzeme Bilgileri ELGE NO:1

Miisteri : VATAN YAPI DENETIM
Yapi Sahibi : SELIN EVLER Tarih : 06,10,07
Standart :TSEN708 - Seri No 1423
Kayit No 1423 . Numune Ebadi : 100cm
Malzeme : NERVULLDU CELIK
Sonuglar
Ni No | Kesit Al Lo L1 Akma Kuv. Re% A
i o S B i Bl e I e R T
1. 200.96 160. 213, 8934 44439 | 11529 | 573, 1.29 33,1 181308.42
2. 200.96 160. 210. | 9244 | 46000 | 11553 | 57487 1.25 31.3 180180.27
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